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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» является логическим продолжением конференций по физической мезомеханике, проводимых начиная с 1996 года по инициативе Виктора Евгеньевича Панина, академика РАН, основателя и первого директора Института физики прочности и материаловедения СО РАН.

Трендом современного материаловедения является разработка и применение принципиально новых подходов к созданию перспективных материалов в интересах развития новых производственных технологий, освоения космического пространства, в том числе дальнего космоса, развития электроники, атомной энергетики, нефтегазового комплекса, медицины, транспорта и др.

Стратегия развития наук о материалах основана на многоуровневом и междисциплинарном подходе, актуальность которого в современном материаловедении все более очевидна. Эта новая парадигма становится частью методологии механики, физики, химии, информатики, наук о жизни, геологических наук и др. Это связано с тем, что современные практические/инженерные приложения требуют учета многоуровневой, иерархической организации материалов, конструкций, сред и систем различной природы.

Сегодня становится общепринятым, что при разработке новых материалов особое внимание необходимо уделять учету многоуровневости внутренней структуры, в том числе иерархически организованной. По существу, на текущем этапе развития материал необходимо рассматривать как один из структурных уровней изделия/конструкции. Это позволяет наиболее эффективно использовать новые возможности, которые открывают новые производственные технологии.

В 2015 году постановлением Правительства РФ была учреждена Программа фундаментальных исследований «Перспективные материалы для новых технологий и надежных конструкций». Целью конференции является обсуждение актуальных проблем, подходов, целей и результатов в формировании и развитии этого направления.
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой

Секция 2. Методология физической мезомеханики материалов с иерархической структурой

Секция 3. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с иерархической структурой

Секция 4. Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой

Секция 5. Тонкие пленки и многослойные покрытия как иерархически организованные структуры

Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов и конструкций с иерархической структурой, включая сварные соединения

Секция 7. Иерархическая организация объектов в геодинамике

Секция 8. Материалы c иерархически организованной структурой в медицине и молекулярной биологии

Секция 9. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи и транспортировки нефти.

Параллельно с Международной конференцией «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций»
22-25 сентября 2015 года в Институте химии нефти СО РАН будет проходить ассоциированная 9-я международная конференция «Химия нефти и газа».
С программой ее проведения можно ознакомиться на сайте http://www.ipc.ru.
Регистрация
Регистрация участников и гостей конференции будет проходить 21 сентября (понедельник) с 09.00 до 17.00 в зале заседаний (к. 301) главного корпуса Института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) и 22 сентября (вторник) с 8.00 до 9.00 в конгресс-центре «Рубин».

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ
Работу планируется организовать в виде пленарных заседаний, секционных и стендовых докладов. На пленарных заседаниях будут заслушаны приглашенные доклады по 25 мин (включая дискуссию). На заседаниях будут представлены приглашенные доклады (продолжительность - до 20 минут, включая обсуждение). Время на секционные доклады — 15 мин. Для демонстрации материалов в устных докладах предусмотрено использование компьютерных проекторов. Стендовые доклады представляются в виде постеров размером 60×80 см.

Язык конференции

Официальные языки конференции — русский и английский.

ЭКСПРЕСС-ТРЕНИНГ

В рамках Международной конференции «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» будет проведен Экспресс-тренинг по прогнозированию и коммерциализации для ученых и специалистов. Темы тренинга: «Форсайт, трансляционные исследования, коммерциализация, Национальная технологическая инициатива. Учимся у лучших: Университет ИТМО, Сколково, MIT»

Цели экспресс-тренинга

Обмен успешным опытом прогнозирования и коммерциализации 
Обсуждение возможностей формирования совместных проектов в рамках НТИ
Создание площадки для коммуникации сотрудников ведущих НИИ и Вузов страны 
Направления экспресс-тренинга

Научно-технологический прогноз как способ выживания в конкурентной борьбе с учетом положений Национальной технологической инициативы
Модели трансляции опыта внедрения научных разработок в области медицины и новых производственных технологий

Об опыте коммерциализации инноваций в Томском научно-образовательном комплексе и Санкт-Петербургском университете ИТМО

Участники экспресс-тренинга:
Формирование состава участников тренинга (30-50 человек) осуществляется Техническим оргкомитетом по рекомендациям организаций-партнеров: ФАНО России (Москва); Администрация Томской области (Томск); Совет молодых ученых Томской области (Томск); Университеты НИ ТГУ, НИ ТПУ, СибГМУ (Томск); Некоммерческое партнерство ТП «МБ» (Томск); НИУ ВПО ИТМО (Санкт-Петербург); Открытый университет Сколково (Москва).

Технический оргкомитет тренинга:

Ботаева Лариса Борисовна, консультант Департамента по науке и инновационной политике Администрации Томской области, к.ф.-м.н., lora@tomsk.gov.ru, тел.: (3822) 511-267. Колоколова Ольга Васильевна, специалист по маркетингу и прогнозам Лаборатории инновационных технологий ИФПМ СО РАН, ученый секретарь НТС "Перспективные медицинские материалы" ТП “Медицина будущего”, к.г.-м.н. тел.: (3822) 286810,
+7-903-953-7047, center_foresight_ispms@mail.ru; Колесникова Ксения Александровна, член Ученого совета ИФПМ СО РАН, к.т.н., н.с.
РАСПИСАНИЕ
21 сентября 2015 года (понедельник)

	09:00 – 17:00
	Регистрация участников конференции и расширенного заседания НТС (зал заседаний, к. 301, гл. корпус ИФПМ СО РАН)

	10:00 – 11:45
	Расширенное заседание Научно-технического совета "Перспективные медицинские материалы" ТП "Медицина будущего". Тема заседания: "Развитие исследований, разработок и производства в области сердечно-сосудистых имплантатов" (конференц-зал, к. 303)

	11:45 – 12:00
	Перерыв на кофе

	12:00 – 13:30
	Продолжение Расширенного заседания НТС

	13:30 – 14:00
	Обед

	13:45 – 14:00
	Регистрация участников экспресс-тренинга

	14:00 – 19:00
	Экспресс-тренинг по прогнозированию и коммерциализации для молодых ученых и специалистов. Тема «Форсайт, трансляционные исследования, коммерциализация, Национальная технологическая инициатива. Учимся у лучших – Сколково, Университет ИТМО, MIT» (конференц-зал, к. 303, к. 405)

	14:00 – 14:10
	Приветствие организаторов экспресс-тренинга, постановка целей и задач

	14:10 – 15:10
	Лекционная часть тренинга с примерами успеха коммерциализации:

Каминский П.П. (зам. директора по НПР ИФПМ СО РАН, сокоординатор НТС «Перспективные медицинские материалы» ТП «МБ», к.ф.-м.н.) «О путях коммерциализации научных исследований в академическом институте» 

Кистенев Ю.В. (зам. проректора по НР НИ ТГУ, координатор НТС «Приборы для медицины» ТП «МБ», д.ф.-м.н.) «Модели трансляции опыта НИ ТГУ по внедрению разработок в области приборов для медицины»

Хазанов В.А. (ген. директор ООО «Инновационные фармацевтические разработки», резидент Технопарка Сколково) «Как пройти кратчайшим путем от R&D до внедрения разработки»

Мастер-класс:

Алексеенко В.П. (Лаборатория инновационных технологий ИФПМ СО РАН) «Инструменты коммерциализации разработок на примере «СИГМА.Томск»»

	15:10 – 16:10
	Лекционная часть тренинга с примерами применения прогнозирования:

Луковникова Н.М. (руководитель Центра научно-технологического форсайта Университета ИТМО) «Применение прогноза для реализации проектов полного цикла на примере квантовых технологий и биоинформатики»

Колоколова О.В. (ИФПМ СО РАН, к.г.-м.н.) «Задачи Центра научно-технологического прогнозирования ИФПМ СО РАН по обоснованию направлений исследований интеграционной программы «Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» на 2016-2020гг. с учетом Национальной технологической инициативы»

Ботаева Л.Б. (Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области, к.ф.-м.н.) «Стратегия развития «ИНОТОМСК-2020»

Мастер-класс:

Еремин М.О., к.ф.-м.н. (ИФПМ СО РАН) «Как правильно преподнести разработку целевой аудитории – опыт обучения на Летней школе Открытого университета Сколково и ФАНО «Наука как бизнес-2015»

	16:10 – 16:20
	Перерыв на кофе

	16:20 - 18:50
	Мини-видеолекции:

Александра Фертмана, директора по науке Кластера ЯдерТех Сколково, группы TechNet НТИ на тему «Перспективы развития цифрового производства, аддитивных технологий и новых материалов» 

Сергея Ивашко, главного редактора портала XPIR.RU; 

Дмитрия Пебалка, менеджера Центра трансляционных исследований СколТеха

Мастер-классы ведущих тренинга:

Работа междисциплинарных команд над учебными проектами по применению результатов прогноза, опыта трансляционных исследований, схем коммерциализации в областях:

· Прогнозирования отраслевого и в рамках Национальной технологической инициативы (на примере квантовых технологий и биоинформатики);

· Компьютерных технологий для моделирования и производства изделий;

· Аддитивных технологий;

· Перспективных «спроектированных» материалов и изделий на их основе: 

· для авиакосмической и транспортной промышленности;

· для ядерной энергетики;

· для работы в экстремальных условиях эксплуатации;

· для наукоемкой электроники;

· для медицины;
· для строительной отрасли.

	18:50 – 19:00
	Итоги экспресс-тренинга. Отбор победителей среди участников команд, призы.

	19:00 – 21:00
	Творческий вечер с Русским географическим обществом 

д.ф-м.н. Макаров П.В., Ковалевский Е.А. и др. путешественники (конференц-зал, к. 303, гл. корпус ИФПМ СО РАН). 

Авторская песня, знакомство с Индийским океаном.


	22 сентября (вторник)

	8.00 – 9.00
	Регистрация (конгресс-центр "Рубин")

	9:00 – 9:10
	Церемония открытия Конференции (конгресс-центр "Рубин")

	9:10 – 13:50
	Пленарное заседание (конгресс-центр "Рубин")

Сопредседатели: Панин В.Е., Псахье С.Г.

	9:10 – 9:40
	Панин В.Е., Егорушкин В.Е. (ИФПМ СО РАН, Томск) Физические основы пластической деформации и разрушения твердых тел как многоуровневых иерархически организованных систем

	9:40 – 10:05
	Псахье С.Г, Шехтман Д., Гутманас Э. и др. (ИФПМ СО РАН, Томск, Technion, Haifa) Многоуровневые аспекты биомедицинского материаловедения

	10:05 – 10:30
	Никитин А.Л, Батияс К., Палин-Люк Т., Шанявский A.А. (ГЦ БП ВТ, Москва, LEME University Paris, CNRS University de Bordeaux, France) Особенности зарождения трещин в титановом сплаве ВТ3-1 при кручении в области сверх-многоцикловой усталости

	10:30 – 10:55
	Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь) Многомасштабные механизмы неустойчивости деформации и локализации разрушения при интенсивных воздействиях

	10:55 – 11:20
	Безносюк С.А. (АлтГУ, Барнаул) Attosecond nanotechnology: NEMS of energy storage and nanostructural transformations in materials

	11:20 – 11:40
	Кофе брейк

	11:40 – 11:50
	Псахье С.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск) Представление Комплексного плана фундаментальных научных исследований по тематике «Перспективные материалы с многоуровневой иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций»

	11:50 – 12:15
	Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Кувшинов И.В. (ИХН СО РАН, Томск) Наноструктурированные композиции для увеличения нефтеотдачи пластов 

	12:15 – 12:40
	Панин А.В., Ченг Ч.-Х. Роль кривизны поверхности в процессах деформации и разрушения технически чистого титана (ИФПМ СО РАН, Томск)

	12:40 – 13:05
	Тюменцев А.Н., Дитенберг И.А., Чернов В.М. (ИФПМ СО РАН, Томск) Малоактивируемые ванадиевые сплавы с дисперсным упрочнением. Закономерности фазовых превращений и механические свойства

	13:05 – 13:30
	Макаров П.В., Еремин М.О., Перышкин А.Ю., Никульчиков А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск) Фундаментальные основы методов прогноза опасных динамических явлений в горных массивах с выработками

	13:30 – 13:55
	Кочарян Г.Г. (ИДГ РАН, Москва) КПД землетрясений на разных иерархических уровнях массивов горных пород

	13:55 – 14:00
	Фотографирование участников

	14:00 – 15:00
	Обед
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	15:00 – 19:10
	Тематические заседания (гл. корпус ИФПМ СО РАН)

	Зал заседаний, к. 301
	Конференц-зал,  к. 303 
	к. 405

	Секция 3

Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с иерархической структурой
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 2
Методология физической мезомеханики материалов с иерархической структурой

	16:55 – 17:10
	Перерыв на кофе

	Зал заседаний, к. 301
	Конференц-зал,  к. 303 
	к. 405

	Секция 3
Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с иерархической структурой
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 2
Методология физической мезомеханики материалов с иерархической структурой


23 сентября 2015 года (среда)
	09:00 – 13:10
	Тематические заседания (гл. корпус ИФПМ СО РАН)

	Зал заседаний, к. 301
	Конференц-зал, к. 303
	к. 405 
	Корпус 2. к.419

	Секция 3
Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с иерархической структурой
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 4
Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой
	10:00 – 17:00

Заседание регионального научно-технического совета «Сварка, родственные процессы и технологии

(РНТС «СРПТ»)

	11:10 – 11:25
	Перерыв на кофе
	

	Зал заседаний, к. 301
	Конференц-зал, к. 303
	к. 405
	

	Секция 3
Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с иерархической структурой
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 4
Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой
	

	13:10 – 15:00
	Обед

	15:00 – 18:55
	Тематические заседания (гл. корпус ИФПМ СО РАН)

	Зал заседаний,
к. 301
	Конференц-зал,

к. 303 
	к. 405
	Холл 3 этажа
гл. корп. ИФПМ СО РАН

	Секция 5
Тонкие пленки и многослойные покрытия как иерархически организованные структуры
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 4
Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой
	Стендовая сессия
Экспозиция стендовых докладов

	16:55 – 17:10
	Перерыв на кофе

	Зал заседаний,

к. 301
	Конференц-зал, 
к. 303 
	к. 405
	Холл 3 этажа
гл. корп. ИФПМ СО РАН

	Секция 5
Тонкие пленки и многослойные покрытия 
как иерархически организованные структуры
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 4
Проблемы компьютерного конструирования материалов с иерархической структурой
	Стендовая сессия
Экспозиция
стендовых докладов

	19:00 – 23:00
	Товарищеский ужин (конгресс центр «Рубин»)


24 сентября 2015 года (четверг)

	09:00 – 13:10
	Тематические заседания (гл. корпус ИФПМ СО РАН)

	Зал заседаний,

к. 301
	Конференц-зал, 
к. 303
	к. 405 

	Секция 6
Методы и средства неразрушающего контроля материалов и конструкций с иерархической структурой, 
включая сварные соединения
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 7
Иерархическая организация объектов в геодинамике

	11:10 – 11:25
	Перерыв на кофе

	Зал заседаний,

к. 301
	Конференц-зал, 
к. 303
	к. 405

	Секция 6
Методы и средства неразрушающего контроля материалов и конструкций с иерархической структурой, 
включая сварные соединения
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 7
Иерархическая организация объектов в геодинамике

	13:10 – 15:00
	Обед

	15:00 – 19:15
	Тематические заседания (гл. корпус ИФПМ СО РАН)

	Зал заседаний,

к. 301
	Конференц-зал, 
к. 303 
	к. 405
	Библиотека

к. 317

	Секция 5
Тонкие пленки и многослойные покрытия как иерархически организованные структуры
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 8
Материалы с иерархически организованной структурой в медицине и молекулярной биологии
	Секция 9
Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи и транспортировки нефти

	16:55 – 17:10
	Перерыв на кофе

	Зал заседаний,

к. 301
	Конференц-зал, 
к. 303 
	к. 405
	Библиотека

к. 317

	Секция 5
Тонкие пленки и многослойные покрытия как иерархически организованные структуры
	Секция 1
Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической структурой
	Секция 8
Материалы с иерархически организованной структурой в медицине и молекулярной биологии
	Секция 9
Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи и транспортировки нефти

	19:30 – 20:00
	Закрытие конференции


25 сентября 2015 года (пятница)
09:00 – 13:00 Полуфинал: Осенняя отборочная сессия по программе «УМНИК» ТНЦ СО РАН-2015.
	22 сентября (вторник)

Вечернее заседание 

	Секция 1. Научные основы разработки материалов 
с многоуровневой иерархической структурой
(Конференц-зал ИФПМ СО РАН, к. 303)

	Председатели: Ревуженко А.Ф.,  Дмитриев А.И.

	15.00-15.20
	Österle W., Dmitriev A.I., Häusler I., Wetzel B., Zhang G., Jim B.C.
(BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin)

Hierarchical Structures for Dry Friction Applications of Advanced Polymer Matrix Composites (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Ревуженко А.Ф., Микенина О.А. (ИГД СО РАН, Новосибирск)

Теория пластичности, основанная на новом инварианте тензора напряжений. Плоское напряжённое состояние (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Мишин И.П., Найденкин Е.В., Раточка И.В., Лыкова О.Н.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние температуры и времени старения на структуру и механические свойства титанового сплава ВТ22, подвергнутого поперечно-винтовой прокатке

	15.55-16.10
	Раскошный С.Ю., Гальченко Н.К., Самарцев В.П., Колесникова К.А., Чумаков Ю.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Формирование поверхностных периодических структур из никельхромового сплава на массивных медных заготовках с использованием вакуумной электронно-лучевой технологии 

	16.10-16.25
	Русин Н.М., Скоренцев А.Л., Гурских А.В. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Механизмы изнашивания спечённых самосмазывающихся композитов на основе Al при сухом трении

	16.25-16.40
	Скоренцев А.Л.1, Русин Н.М.1, Рашитулы Е.2, Мишин И.П.1, Власов И.В.1 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск)

Влияние добавок меди на механические и триботехнические свойства спеченных МКМ Al-Sn

	16.40-16.55
	Ерошенко А.Ю., Шаркеев Ю.П., Глухов И.А., Q. Zhu, Уваркин П.В.,
Толмачев А.И. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Эволюция микроструктуры и механических свойств биоинертного сплава Ti-40Nb при интенсивной пластической деформации и последующих отжигах

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25 
	Глухов И.А., Ерошенко А.Ю., Шаркеев Ю.П., Ковалевская Ж.Г., Голковский М.Г., Батаев В.А., Фортуна С.В., Майрамбекова А.М., Химич М.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Сплавы Ti-Nb, полученные методом порошковой металлургии с применением релятивистского электронного луча

	17.25-17.40 
	Горбиков И.А., Лернер М.И., Глазкова Е.А., Ложкомоев А.С.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Эффективность ударно-волнового воздействия как способа деагломерации нанолистов бемита

	17.40-17.55 
	Иванов А.А., Туев В.И. (ТУСУР, Томск)

Наполненный оксигидроксидом алюминия алюмосиликат, используемый в качестве диэлектрических подложек для светодиодных устройств 

	
	

	17.55-18.10
	Малиновская Т.Д., Мелентьев С.В., Павлов С.В. (ТГАСУ, Томск)
Исследование термостабильности композиционных резистивных покрытий на основе полиуретана

	18.10-18.25
	Кретов Ю.Л.1, Гимаев Б.Д.2, Буякова С.П.1, Кульков С.Н.1
(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск) 
Керамика Al2O3 – MgO: получение, структура и термические свойства 

	18.25-18.40
	Нгуен Суан Т.1, Панин С.В.1,2, Корниенко Л.А.2, Иванова Л.Р.2
(1НИ ТПУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние стеарата кальция на структуру, механические и триботехнические свойства СВМПЭ

	18.40-18.55
	Вотинов А.В.1, Семухин Б.С.2 (1ТГАСУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Организация мезоструктуры пеностеклокристаллических материалов путем введения нанострутурных частиц ZrO2

	Секция 2. Методология физической мезомеханики материалов 
с иерархической структурой
(ИФПМ СО РАН, к. 405)

	Председатели: Зуев Л.Б., Плехов О.А.

	15.00-15.20
	Плехов О.А., Нарыкова М.В., Кадомцев А.Г., Бетехтин В.И.,
Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Теоретическое и экспериментальное исследование эволюции структуры металлов в режиме гигацикловой усталости (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Литовченко И.Ю., Тюменцев А.Н., Зольников К.П., Корчуганов А.В., Крыжевич Д.С., Псахье С.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Модели и механизмы образования дислокаций и двойников деформации в ГЦК нанокристаллах (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Люкшин Б.А., Гришаева Н.Ю., Король В.А., Реутов А.И., Реутов Ю.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние деградации свойств полимерных матриц на эффективные деформационно-прочностные свойства композиций

	15.55-16.10
	Гришаева Н.Ю., Люкшин Б.А., Струков Ю.С., Люкшин П.А., Матолыгина Н.Ю., Панин С.В., Реутов А.И. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Сравнение расчетных и экспериментальных значений теплофизических свойств наполненного материала

	16.10-16.25
	Елсукова Т.Ф., Панин В.Е., Попкова Ю.Ф. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Эффекты интерфейса в поверхностных слоях поликристаллов при циклическом нагружении и их роль в усталостном разрушении

	16.25-16.40
	Попкова Ю.Ф., Елсукова Т.Ф., Панин В.Е., Почивалов Ю.И.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Роль кривизны кристаллической структуры в циклической деформации и разрушении титана в зависимости от состояния его поверхностного слоя

	16.40-16.55
	Грибов Д.С., Волегов П.С. (ПНИПУ, Пермь)

Исследование циклического деформирования поликристаллического агрегата с использованием двухуровневых физических теорий пластичности

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Люкшин Б.А., Реутов А.И., Реутов Ю.А., Сунцов С.Б.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Прогнозирование эффективных характеристик морозостойких полимерных композиций

	17.25-17.40 
	Банникова И.А., Уваров С.В., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Многомасштабные закономерности динамического разрушения керамик

	17.40-17.55 
	Шарифуллина Э.Р., Трусов П.В., Швейкин А.И. (ПНИПУ, Пермь)

Многоуровневая модель неупругого и сверхпластического деформирования материалов

	17.55-18.10
	Стариков С.В., Куксин А.Ю., Смирнова Д.Е. (ОИВТ РАН, Москва)

Атомистическое моделирование ядерного топлива в рамках разработки многомасштабной модели эволюции вещества

	18.10-18.25
	Бобенко Н.Г., Егорушкин В.Е., Мельникова Н.В., Пономарёв А.Н.,
Истомина Е.Б. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Низкотемпературные особенности плотности электронных состояний разупорядоченного графена

	18.25-18.40
	Решетняк А.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

О модификации закона Холла-Петча при интенсивной пластической деформации  поликристаллических материалов

	18.40-18.55
	Moiseenko D.D., Panin S.V., Maksimov P.V., Panin V.Е., Berto F.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Behavior of nanoporous thermal barrier coatings under cyclic thermal loading. computer-aided simulation

	18.55-19.10
	Еремина Г.М., Смолин А.Ю. (НИ ТГУ, Томск)

Об идентификации нанотрещин методом трибоспектроскопии

	Секция 3. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой

(Зал заседаний ИФПМ СО РАН, к. 301)

	Председатели: Конева Н.А., Хон Ю.А.

	15.00-15.20
	Конева Н.А., Тришкина Л.И., Черкасова Т.В., Козлов Э.В.
(ТГАСУ, Томск)
Формирование разориентированных субструктур и разрушение поликристаллических твердых растворов Cu-Mn (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Хон Ю.А., Каминский П.П. . (ИФПМ СО РАН, Томск)

Квантовое влияние на зарождение носителей пластической деформации и разрушения в кристаллах (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Gerasimov A.V.1, Kalashnikov M.P.2, Sergeev V.P.2, Khristenko Y.F.1
(1НИИПММ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Integrated research of the interaction of glass with space debris

	15.55-16.10
	Лотков А.И., Батурин А.А., Гришков В.Н., Родионов И.С.,
Кудияров В.Н., Лидер А.М. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние водорода на сверхэластичность сплава на основе никелида титана

	16.10-16.25
	Макаров П.В., Перышкин А.Ю. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Математическая модель и результаты численного моделирования «медленных движений» - автоволн неупругой деформации в пластичных и хрупких материалах и геосредах

	16.25-16.40
	Кульков А.С.1,2, Макаров П.В.1,2, Еремин М.О.1,2, Скрипняк В.А.2,
Козулин А.А.2 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск)

Определение времен предразрушения хрупких образцов в зависимости от действующей нагрузки в опытах на сжатие и трехточечный изгиб

	16.40-16.55
	Надежкин М.В., Лунев А.Г., Тересов А.Д., Петрикова Е.А.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Параметры локализации деформации сплава Al-4%Cu обработанного высокоэнергетическими электронными пучками

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	

	17.10-17.25
	Макаров П.В., Бакеев Р.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Моделирование долговечности металлов при их откольном разрушении в зависимости от величины действующих напряжений в наносекундном диапазоне времен нагружения

	17.25-17.40 
	Сурикова Н.С.1, Панин В.Е.1, Власов И.В.1, Миронов Ю.П.1, Суриков Н.Ю.2,
Толмачев А.И.1 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск)
Структура, фазовый состав и механические свойства поверхностных слоев в монокристаллах никелида титана после ударной механической обработки

	17.40-17.55 
	Костина А.А., Плехов О.А. (ИМСС УрО РАН, Пермь)
 Моделирование процессов накопления и диссипации энергии при деформировании и разрушении металлов

	17.55-18.10
	Савельева Н.В., Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Широкодиапазонное моделирование упругопластических фронтов и разрушения твердых тел при высокоскоростном нагружении

	18.10-18.25
	Банников М.В., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Эффект Ребиндера при гигацикловом нагружении армко-железа

	18.25-18.40
	Москвитина Л.В. (ИФТПС СО РАН, Якутск)

Фрактальный анализ трещиностойкости взрывоупрочненной мартенситной стали (Вставить в программу)

	18.40-18.55
	Бочкарёва А.В., Лунёв А.Г., Баранникова С.А., Горбатенко В.В.,
Шляхова Г.В., Зуев Л.Б. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Исследование влияния водородного охрупчивания на локализацию пластической деформации алюминиевого сплава

	18.55-19.10
	Копаница Д. Г., Устинов А.М., Потекаев А.И., КлопотовА.А.
(ТГАСУ, Томск)

Распределения локальных деформаций на приповерхностных слоях и масштабные эффекты образцов из низколегированной стали

	Секция докладов молодых ученых
по инновационным исследованиям и разработкам
(библиотека ИФПМ СО РАН, к. 317)

	Председатель Каминский П.П., Алтунина Л.К.

	15.00-15.15
	Алексеенко М.В. (ООО "Сигма-Про", Новосибирск)
Разработка автоматизированного бесконтактного программно-технического комплекса измерения деформаций

	15.15-15.30
	Ануфриев Р.В. (ИХН СО РАН)
Разработка технологии комплексного воздействия ультразвука и ингибирующей присадки в процессе транспорта тяжелых нефтей

	15.30-15.45
	Бузимов А.Ю. (ИФПМ СО РАН)
Разработка композитного сита: керамика-цеолит

	15.45-16.00
	Глухов И.А. (ИФПМ СО РАН)
Получение низкомодульных биоинертных сплавов системы Ti-Nb для медицинских приложений и повышение их механических характеристик за счет измельчения структуры до ультрамелкозернистого состояния

	16.00-16.15
	Гусев А.Ю. (ИФПМ СО РАН)
Работка состава и технологических решений получения наноструктурных керамических режущих элементов для гранулирования пластических масс в нефтехимическом комплексе

	16.15-16.30
	Елисеев А.А. (ИФПМ СО РАН)
Разработка метода механической постобработки корневой стороны неразъёмных соединений из конструкционных алюминиевых сплавов, полученных сваркой трением с перемешиванием

	16.30-16.45
	Калашникова Т.А. (ИФПМ СО РАН)
Разработка метода теплового контроля неразъемных соединений, полученных сваркой трением с перемешиванием

	16.45-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Кретов Ю.Л. (ИФПМ СО РАН)
Разработка термостойкого керамического материала для теплозащиты космических аппаратов

	17.25-17.40
	Криницын М.Г. (ИФПМ СО РАН)
Разработка технологии получения композиционных порошков на основе титана для применения в аддитивных технологиях

	17.40-17.55
	Шадрин В.С. (ИФПМ СО РАН)
Разработка технологии создания запорной арматуры трубопроводов с керамическими элементами, обладающими инварным эффектом.

	17.55-18.10
	Щербакова А.Г. (ИХН СО РАН)
Комплексный физико-химический и микробиологический метод увеличения нефтеотдачи низкотемпературных пластов высоковязкой нефти.

	18.10-18.25
	Литвинец И.В. (ИХН СО РАН)
Исследование и разработка новых многофункциональных композиций для улучшения транспортных характеристик высокопарафинистых нефтяных систем.

	18.25-18.40
	Морозов М.А. (ИХН СО РАН)
Разработка массивных бикомпонентных катализаторов нового поколения для процессов гидроочистки топливных фракций

	23 сентября (среда)

Утреннее заседание 

	Секция 1. Научные основы разработки материалов 
с многоуровневой иерархической структурой

(Конференц-зал ИФПМ СО РАН, к. 303)

	Председатели: Гоголева О.В., Найденкин Е.В.

	09.00-09.20
	Найденкин Е.В., Мишин И.П., Раточка И.В., Винокуров В.А.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Высокопрочные наноструктурные титановые сплавы для авиакосмической промышленности (приглашенный доклад)

	09.20-09.40
	Gogoleva O.V., Popov S.N., Petrova P.N. (ИПНГ СО РАН, Якутск)

Development of advanced tribological materials based on ultra high molecular weight polyethylene (приглашенный доклад)

	09.40-09.55
	Бузимов А.Ю.1, Кульков С.Н.2, Eckl W.3 (1НИ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск, 3Fraunhofer ICT, Karlsruhe)

Влияние механической обработки на физико-химические свойства алюмофосфатных цеолитов

	09.55-10.10
	Буяков А.С., Васильева Е.О., Кульков С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Формирование иерархических поровых структур в композитах ZrO2(Mg) – MgO

	10.10-10.25
	Канаки А.В., Буякова С.П., Кульков С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Исследование структуры и эндо и экзотермических реакций в керамических порошках ZrO2–MgO при термических воздействиях

	10.25-10.40
	Козулин А.А.1, Ворожцов С.А.1,2, Кульков С.С.2, Кульков С.Н.1,2
(1НИ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Исследование влияния ультразвуковой деагломерации на морфологию и параметры кристаллической структуры перспективных порошковых систем

	10.40-10.55
	Дедова Е.С., Шадрин В.С., Шутилова Е.С., Кульков С.Н.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Исследование формирования иерархических структур в керамике с инварным эффектом

	10.55-11.10
	Григорьев М.В., Котельников Н.Л., Буякова С.П., Кульков С.Н.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Структура и свойства композитов Al2O3 – ZrO2 – TiC для экстремальных условий применения

	11.10-11.25 Перерыв на кофе

	11.25-11.40
	Бурлаченко А.Г., Гусев А.Ю., Мировой Ю.А., Пшеничный А.Д., Севостьянова И.Н., Молчунова Л.М., Саблина Т.Ю., Буякова С.П.,
Кульков С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Иерархическая структура пористых градиентных композиционных материалов на основе Zrm(O-C-B)n

	11.40-11.55
	Саблина Т.Ю., Григорьев М.В., Пшеничный А.Д., Севостьянова И.Н., Савченко Н.Л., Буякова С.П., Кульков С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Синтез и физико-механические свойства керамических материалов на основе диоксида циркония для вертебрологии

	11.55-12.10
	Севостьянова И.Н., Саблина Т.Ю., Савченко Н.Л., Григорьев М.В.,
Кульков С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Механические и триботехнические свойства антифрикционного композиционный материал в системе “ZrO2-Al2O3-WC–сталь Гадфильда”

	12.10-12.25
	Шевцова Л.И., Худобородов Р.С., Филонов А.В. (НГТУ, Новосибирск)

Исследование интерметаллида Ni3Al, сформированного в процессе электроискрового плазменного спекания механически активированной порошковой смеси «Ni-Al»

	12.25-12.40
	Малютина Ю.Н., Скороход К.А., Шевцова К.Е., Чеснокова А.В.
(НГТУ, Новосибирск)

Анализ многослойных композитов титан - сталь, сваренных взрывом

	12.40-12.55
	Степанова Н.В., Разумаков А.А. (НГТУ, Новосибирск)

Закалка чугунов с высоким содержанием меди 

	12.55-13.10
	Ленивцева О.Г., Самойленко В.В., Поляков И.А., Чучкова Л.В.
(НГТУ, Новосибирск)

Структура и свойства покрытий системы карбид титана – борид титана – титановая матрица

	Секция 3. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения в материалах с иерархической структурой

(Зал заседаний ИФПМ СО РАН, к. 301)

	Председатели: Данилов В.И., Черепанов О.И.

	09.00-09.20
	Cizek J.1, Hruska P.1, Anwand W.2, Кузнецов П.В.3,4, Миронов Ю.П.3, Бордулев Ю.С.4, Лидер А.М.4 (1Charles University in Prague, 2Institut für Strahlenphysik, Dresden, 3ИФПМ СО РАН, 4НИ ТПУ, Томск)

Позитронная спектроскопия дефектов вакансионного типа в фольгах монокристалла алюминия с твидовыми структурами на поверхности (приглашенный доклад)

	09.20-09.40
	Горбатенко В.В., Данилов В.И., Зуев Л.Б. (ИФПМ СО РАН)

Упругопластический переход в материале с резким пределом текучести (приглашенный доклад)

	09.40-09.55
	Оборин В.А., Банников М.В., Соковиков М.А., Билалов Д.А.,
Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)
Количественный анализ морфологии поверхности разрушения сплава АМГ6 при последовательном динамическом и гигацикловом нагружении

	09.55-10.10
	Землякова Н.В., Разов Е.Н. (ИПМ НЦ РАН, Нижний Новгород)

Влияние термомеханической обработки на микроструктуру алюминиевого сплава 1421

	10.10-10.25
	Fadin V.V., Aleutdinova M.I., Rubtsov V.E. (ИФПМ СО РАН, Томск)
About wear and average surface temperature of copper or steel contacts at sliding current collection

	10.25-10.40
	Aleutdinova M.I., Fadin V.V., Rubtsov V.E. (ИФПМ СО РАН, Томск) Morphological features of the copper surface layer under sliding with electric current of high density

	10.40-10.55
	Кректулева Р.А.1, Черепанов О.И.2, Черепанов Р.О.3
(1НИ ТПУ, 2ТУСУР, 3НИ ТГУ, Томск)

Численное исследование напряженно-деформированного состояния разнородных металлов при интенсивных локальных тепловых воздействиях

	10.55-11.10
	Денисов К.И.1, Дитенберг И.А.1, Тюменцев А.Н.1, Корчагин М.А.2,
Корзников А.В.3 (1ИФПМ СО РАН, Томск, 2ИХТТМ СО РАН, Новосибирск, 3ИПСМ РАН, Уфа)

Особенности микроструктуры тантала и ниобия после механической активации и последующей консолидации кручением под давлением при комнатной температуре

	11.10-11.25 Перерыв на кофе

	11.25-11.40
	Соковиков М.А., Чудинов В.В., Билалов Д.А., Оборин В.А., Уваров С.В., Плехов О.А, Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Исследование механизмов локализации пластической деформации при высокоскоростном нагружении как результата неравновесных переходов в системах мезодефектов

	11.40-11.55
	Степанова Е.Н.1, Грабовецкая Г.П.2, Чернов И.П.1, Мишин И.П.2,
Булынко Д.Ю.3, Винокуров В.А.2
(1НИ ТПУ, 2ИФПМ СО РАН, 3НИ ТГУ, Томск)

Развитие деформационных процессов в субмикрокристаллическом сплаве Zr-1Nb, легированном водородом

	11.55-12.10
	Грабовецкая Г.П., Раточка И.В., Мишин И.П., Лыкова О.Н.,
Забудченко О.В. (ИФПМ СО РАН)

Влияние структурно-фазового состояния на деформационное поведение и разрушение ультрамелкозернистого титанового сплава ВТ16

	12.10-12.25
	Смирнов И.В.1, Дитенберг И.А.2, Гриняев К.В.2, Пинжин Ю.П.2,
Тюменцев А.Н.2, Чернов В.М.3 (1НИ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск, 3ВНИИНМ им. акад. А.А. Бочвара, Москва)

Особенности пластической деформации и разрушения внутреннеокисленного сплава системы V–Cr–Zr–W

	12.25-12.40
	Алфёрова Е.А., Лычагин Д.В. (НИ ТПУ, Томск)

Складкообразование в области вогнутости при сжатии монокристаллов

	12.40-12.55
	Билалов Д.А., Соковиков М.А., Баяндин Ю.В., Чудинов В.В., Оборин В.А., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Численное и экспериментальное исследование локализованных неустойчивостей в металлах при динамическом нагружении

	12.55-13.10
	Дерюгин Е.Е., Панин В.Е., Суворов Б.И., Кибиткин В.В.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Инженерный метод определения трещиностойкости материалов по данным испытаний образцов с шевронным надрезом

	Секция 4. Проблемы компьютерного конструирования материалов 
с иерархической структурой
(ИФПМ СО РАН, к. 405)

	Председатели: Князева А.Г., Шилько Е.В.

	09.00-09.20
	Князева А.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Применение теории реакционной диффузии для описания роста оксидных фаз в покрытии (приглашенный доклад)

	09.20-09.40
	Шилько Е.В.1, Псахье С.Г.1, Попов В.Л.2 (1ИФПМ СО РАН, Томск, 2Berlin university of technology, Institute of mechanics, Berlin, Germany)

Параметрическое изучение условий распространения трещин продольного сдвига в хрупких материалах в «сверхсдвиговом» режиме

(приглашенный доклад)

	09.40-10.00
	Кривошеина М.Н., Козлова М.А., Кобенко С.В., Туч Е.В.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Моделирование накопления микроповреждений в анизотропных металлах и сплавах (приглашенный доклад)

	10.00-10.15
	Бочкарева С.А., Люкшин Б.А., Люкшин П.А., Панин С.В.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Трение и износ – проблемы и результаты моделирования

	10.15-10.30
	Димаки А.В.1, Попов В.Л.2 (1ИФПМ СО РАН, Томск, 2Berlin university of technology, Institute of mechanics, Berlin, Germany)

Применение метода редукции размерности для моделирования износа в контакте осесимметричного индентора с упругим полупространством

	10.30-10.45
	Сайфуллин Э.Р. (НИ ТГУ, Томск)

Применение метода решёточных уравнений больцмана в задачах осаждения ионов в камере в условиях магнетронного напыления покрытий с ионным ассистированием

	10.45-11.00
	Радченко П.А., Батуев С.П., Радченко А.В., Плевков В.С.
(ТГАСУ, Томск)

Численное моделирования разрушения железобетонных конструкций при динамических нагрузках

	11.00-11.15
	Кульков С.Н., Коробенков М.В., Брагин Н.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Математическое моделирование процесса заполнения литьевой формы при инжекционном формовании керамического изделия

	11.15-11.30 Перерыв на кофе

	11.30-11.45
	Дмитриев А.И.1, Попов В.Л.2, Псахье С.Г.1 (1ИФПМ СО РАН, Томск, 2Berlin university of technology, Institute of mechanics, Berlin, Germany)

Моделирование фреттинг-износа материала с анизотропными свойствами с использованием метода редукции размерности

	11.45-12.00
	Gerasimov A.V.1, Kalashnikov M.P.2, Sergeev V.P.2, Khristenko Yu.F.1 (1НИИПММ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Integrated Research of The Interaction of Glass with Space Debris

	12.00-12.15
	Микушина В.А., Сидоренко Ю.Н. (НИ ТГУ, Томск)
Многоуровневый подход к моделированию биосовместимой пористой керамики

	12.15-12.30
	Балохонов Р.Р., Зиновьев А.В., Романова В.А., Мартынов С.А., Зиновьева О.С. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Численное исследование механического поведения композита «керамическое пористое покрытие – поликристаллическая стальная подложка»

	12.30-12.45
	Маевский К.К., Кинеловский С.А. (ИГиЛ СО РАН, Новосибирск)

Термодинамические параметры кварца и его смесей при ударно-волновом воздействии в  представлениях равновесной модели

	12.45-13.00
	Romanova V.1, Balokhonov R.1, Shakhidjanov V.2 and Zinovieva O.2
(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск)
A micromechanical model for the deformation behavior of titanium polycrystals

	13.00-13.15
	Aligozhina K.1, Knyazeva A.G.2 (1НИ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Mathematical modeling of multilayer composite solid-phase synthesis taking into account the reactive layer melting

	23 сентября (среда)

Вечернее заседание 

	Секция 1. Научные основы разработки материалов 
с многоуровневой иерархической структурой

(Конференц-зал ИФПМ СО РАН, к. 303)

	Председатели: Чумляков Ю.И., Кульков С.Н.

	15.00-15.20
	Чумляков Ю.И., Киреева И.В., Победенная З.В., Куц О.А., Куксгаузен И.В., Куксгаузен Д.А., Платонова Ю.Н., Поклонов В.В., Панченко М.Ю.,
Реунова К.А. (СФТИ НИ ТГУ, Томск)

Эффект памяти формы и сверхэластичность при термоупругом -’ мартенситном превращении в монокристаллах высокопрочных сплавов на основе железа (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Sergei Kulkov (ИФПМ СО РАН, Томск)

Formation of Hierarchical Structures in MMC with Phase Transformations 
(приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Гальченко Н.К., Беззубко А.В., Самарцев В.П., Колесникова К.А., Раскошный С.Ю., Круковский К.В., Белюк С.И. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Особенности разработки и реализация электронно-лучевого оборудования для поверхностной модификации материалов в импульсно-периодическом режиме

	15.55-16.10
	Левков Р.В.1, Жуков И.А.1, Буякова С.П.2, Кульков С.Н.2
(1НИ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Структура и свойства керамики Al2O3, синтезированной из порошка гидроксида алюминия

	16.10-16.25
	Уткин А.В., Бакланова Н.И. (ИХТТМ, Новосибирск)

Дизайн оксидных интерфаз для SiC/SiC композитов

	16.25-16.40
	Коробов Ю.С., Шумяков В.И., Филиппов М.А., Невежин С.В.
(УрФУ, Екатеринбург)

Разработка порошковых проволок для получения покрытий, стойких к износу и газовой коррозии

	16.40-16.55
	Почивалов Ю.И., Панин В.Е., Острижная А.С. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Особенности деформации и разрушения малолегированной стали 09Г2С с градиентной структурой поверхностного слоя

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Лотков А.И., Гришков В.Н., Батурин А.А., Жапова Д.Ю., Тимкин В.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Температурная зависимость обратимой неупругой деформации при кручении сплавов на основе никелида титана

	
	

	17.25-17.40 
	Фаизова С.Н.1, Рааб Г.И.1, Фаизов И.А.1, Батурин А.А.2, Бордулев Ю.С.3, Лаптев Р.С.3, Аксенов Д.А.4
(1УГАТУ, 4ИФМК УНЦ РАН, Уфа, 2ИФПМ СО РАН, 3НИ ТПУ, Томск)
Эволюция распределения частиц вторых фаз при наноструктурировании низколегированных хромовых бронз

	17.40-17.55 
	Батурин А.А.1, Лотков А.И.1, Гришков В.Н.1, Копылов В.И.2,
Родионов И.С.1 (1ИФПМ СО РАН, Томск, 2ФТИ НАН Беларуси, Минск)

Измельчение зёрен и эволюция точечных дефектов при интенсивной пластической деформации В2 интерметаллических соединений

	17.55-18.10
	Рахматулина Т.В., Кузнецов П.В., Корзников А.В., Беляева И.В.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Энергия внутренних границ раздела субмикрокристаллической меди как характеристика их эволюции при низкотемпературном отжиге

	18.10-18.25
	Новикова Ю.В., Воронин В.С., Зима Т.М. (НГТУ, Новосибирск)

Гидротермальный синтез и исследование трехмерных иерархических наноструктур на основе диоксида олова


	Секция 4. Проблемы компьютерного конструирования 
материалов с иерархической структурой
(ИФПМ СО РАН, к. 405)

	Председатели: Кулькова С.Е., Балохонов Р.Р.

	15.00-15.20
	Лейцин В.Н.1, Пономарев С.В.2, Дмитриева М.А.1
(1БФУ им. И. Канта, Калининград, 2НИ ТГУ, Томск)
 Компьютерное моделирование процессов синтеза низкотемпературной керамики с иерархической структурой (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Тарасов К.Ю., Бакулин А.В., Кулькова С.Е. (ИФПМ СО РАН)

Влияние оксидных слоев на адгезию на границах раздела TiNi с Ta, Mo и Si (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Балохонов Р.Р., Романова В.А., Мартынов С.А., Зиновьев А.В.,
Зиновьева О.С. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Моделирование механического поведения сварных соединений алюминиевых сплавов на макро и мезоуровнях

	15.55-16.10
	Герега А.Н. (ОНАПТ, Одесса)
Развитие концепции ближайшей окрестности в перколяционных моделях композитов

	16.10-16.25
	Люкшин П.А., Люкшин Б.А., Матолыгина Н.Ю., Панин С.В.
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Моделирование деформационных, температурных, электрических полей в композиционных материалах и вычисление эффективных характеристик

	16.25-16.40
	Кректулева Р.А.1, Табанов А.М.1, Черепанов О.И.2, Черепанов Р.О.3
(1НИ ТПУ, 2ТУСУР, 3НИ ТГУ, Томск)

Управление структурнофазовым составом материала сварного соединения при сварке плавлением

	16.40-16.55
	Зольников К.П., Крыжевич Д.С., Корчуганов А.В., Псахье С.Г.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Динамика формирования частиц методом электрического синхронного взрыва проволочек

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Астафуров С.В., Шилько Е.В., Колубаев Е.А., Псахье С.Г.
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Исследование влияния режимов сварки трением с перемешиванием с ультразвуковым воздействием на особенности массопереноса и распределение температуры в сварных соединениях

	17.25-17.40 
	Смолин А.Ю., Еремина Г.М., Шилько Е.В., Псахье С.Г.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Изучение роли вихревых смещений при контактном нагружении упрочняющих покрытий на основе моделирования методом подвижных клеточных автоматов

	17.40-17.55 
	Kartsev A.I., Bondarenko N.G., Abrikosov I.A. (НИ ТГУ, Томск)
Magnetism and dynamic stability of Co, Fe and Cr mononitrides from first principle calculations

	17.55-18.10
	Балохонов Р.Р., Мартынов С.А., Романова В. А., Зиновьев А. В.,
Зиновьева О.С. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Численное исcледование влияния толщины покрытия на эволюцию концентраторов напряжений вблизи границы раздела «покрытие-подложка»

	18.10-18.25
	Черепанов Р.О.1, Кректулева Р.А.2, Черепанов О.И.3
(1НИ ТГУ, 2НИ ТПУ, 3ТУСУР, Томск)

Применение вейвлет-анализа для расчета деформаций в иерархических структурах с несколькими масштабными уровнями

	18.25-18.40
	Kryzhevich D.S., Korchuganov A.V., Zolnikov K.P., Psakhie S.G.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Peculiarities of plastic deformation nucleation in copper under nanoindentation

	Секция 5. Тонкие пленки и многослойные покрытия 
как иерархически организованные структуры
(Зал заседаний ИФПМ СО РАН, к. 301)

	Председатели: Полетика Т.М., Мейснер Л.Л.

	15.00-15.20
	Мейснер Л.Л.1, Марков А.Б.2, Ротштейн В.П.1, Озур Г.Е.2, Мейснер С.Н.1, Яковлев Е.В.2, Гудимова Е.Ю.1 (1ИФПМ СО РАН, 2ИСЭ СО РАН, Томск)

Влияние параметров электронно-пучковой обработки на закономерности кратерообразования и морфологию облучаемой поверхности в сплавах TiNi с многоуровневой иерархически-организованной структурой прокатки (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Перевалова О.Б., Панин А.В., Калашников М.П., Сергеев В.П.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние предварительной обработки ионным пучком титана на внутренние напряжения и микроструктуру покрытий TiAlN, полученных методом магнетронного распыления (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Малютина Ю.Н., Лазуренко Д.В., Батаев И.А. (НГТУ, Новосибирск)

Влияние режимов лазерной наплавки тантала на структурные особенности покрытий, сформированных на титановых основах

	15.55-16.10
	Полетика Т.М., Мейснер Л.Л., Гирсова С.Л., Мейснер С.Н.,
Шулепов И.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Роль кристаллографической анизотропии NiTi в формировании поверхностных слоев при ионно-плазменном легировании

	16.10-16.25
	Гудимова Е.Ю., Мейснер Л.Л., Нейман А.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Структура и свойства поверхностного слоя на основе никелида титана и тантала, полученного с использованием электронно-ионно-плазменных методов

	16.25-16.40
	Твердохлебова А.В., Мейснер Л.Л., Полетика Т.М., Гирсова С.Л.,
Мейснер С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Кристаллографический анализ ориентаций мезополос локализованного сдвига в приповерхностном слое имплантированного монокристалла [001]В2 NiTi

	16.40-16.55
	Гирсова С.Л., Полетика Т.М., Мейснер С.Н., Мейснер Л.Л.
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Структура поверхностных слоев монокристалов NiTi с различными кристаллографическими ориентациями после ионной модификации

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Потекаев А.И., Табаченко А.Н., Савостиков В.М., Дударев Е.Ф.,
Скосырский А.Б., Бакач Г.П. (НИ ТГУ, Томск)

Высокопрочные субмикрокристаллические α– и (α+β)– титановые сплавы с аморфно–нанокристаллическим антифрикционным износостойким покрытием для применения в условиях сухого трения

	17.25-17.40 
	Нейман А.А., Семин В.О., Мейснер Л.Л. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние длительности импульса и их числа при электронно-пучковой обработке на формирование иерархически-организованной градиентной структуры поверхностного слоя TiNi

	17.40-17.55 
	Калашников М.П.1, Федорищева М.В.1, Сергеев В.П.1, Нейфельд В.В.2 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск)

Особенности структуры поверхностного слоя образцов титанового сплава ВТ23 при обработке потоком ионов меди

	17.55-18.10
	Кашин О.А., Лотков А.И., Кудряшов А.Н., Круковский К.В.,
Остапенко М.Г., Нейман А.А., Борисов Д.П. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Закономерности формирования структурно-фазового состояния поверхностного слоя никелида титана при плазменно-иммерсионной обработке ионами кремния

	18.10-18.25
	Orlova D.V.1, Lobach M.I.2, Goncharenko I.M.2, Danilov V.Iv.1,
Danilova L.V.1 (1ИФПМ СО РАН, 2ИСЭ СО РАН, Томск)

Vacuum arc deposition of bioinert coating and properties of the same

	18.25-18.40
	Губайдулина Т.А., Сергеев В.П., Кузьмин О.С., Федорищева М.В., Калашников М.П. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние частоты импульсов на формирование структуры циркониевых оксидных покрытий, полученных из водных электролитов в условиях микроплазменного оксидирования

	18.40-18.55
	Козельская А.И., Панин А.В., Казаченок М.С., Синякова Е.А.,

Хайруллин Р.Р., Почивалов Ю.И. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Закономерности измельчения структуры поверхностного слоя титана ВТ1-0 в процессе ультразвуковой обработки

	24 сентября (четверг)

Утреннее заседание 

	Секция 1. Научные основы разработки материалов 
с многоуровневой иерархической структурой

(Конференц-зал ИФПМ СО РАН, к. 303)

	Председатели: Сергеев В.П., Дударев Е.Ф.

	09.00-09.20
	Сергеев В.П.1, Калашников М.П.1, Воронов А.В.1, Свечкин В.П.2, Христенко Ю.Ф.3
(1ИФПМ СО РАН, 3НИИПММ НИ ТГУ, Томск, 2ОАО «РКК Энергия»)

Ионно-магнетронное формирование многослойных нанокомпозитных покрытий на оптических элементах космических аппаратов

(приглашенный доклад)

	09.20-09.40
	Дитенберг И.А., Тюменцев А.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Закономерности формирования наноструктурных состояний при больших пластических деформациях ОЦК сплавов (приглашенный доклад)

	09.40-09.55
	Киреева И.В., Победенная З.В., Чумляков Ю.И., Куксгаузен Д.А.,
Поклонов В.В. (СФТИ НИ ТГУ, Томск)
Механизмы пластической деформации в монокристаллах высокоэнтропийных сплавов CoCrFeMnNi

	09.55-10.10
	Бакач Г.П., Дударев Е.Ф., Скосырский А.Б., Малеткина Т.Ю.
(НИ ТГУ, Томск)

Структурно–масштабные уровни развития неупругой мартенситной деформации при изотермическом нагружении субмикрокристаллического никелида титана в предмартенситном состоянии

	10.10-10.25
	Лотков А.И., Гришков В.Н., Батурин А.А., Кашин О.А., Тимкин В.Н., Жапова Д.Ю. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние тёплого abc-прессования на функциональные свойства никелида титана

	10.25-10.40
	Гришков В.Н., Лотков А.И., Батурин А.А., Тимкин В.Н., Жапова Д.Ю. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Сравнительный анализ развития мартенситной и пластической деформации при кручении и изгибе образцов сплава Ti49.1Ni50.9(ат.%)

	10.40-10.55
	Суриков Н.Ю., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И., Maier H.
(СФТИ НИ ТГУ, Томск)
Эффект памяти формы и сверхэластичность в высокопрочных состаренных монокристаллах сплава Ni51,0Ti36,5Hf12,5

	10.55-11.10
	Ефтифеева A.С., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И., Maier H.
(СФТИ НИ ТГУ, Томск)
Циклическая стабильность сверхэластичности и двусторонний эффект памяти формы в нанокомпозитах ферромагнитных сплавов CoNiAl

	11.10-11.25 Перерыв на кофе

	11.25-11.40
	Аккузин С.А.1, Литовченко И.Ю.2, Полехина Н.А.2, Тюменцев А.Н.2
(1НИ ТГУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Особенности микроструктуры и механические свойства метастабильной аустенитной стали после прямых и обратных мартенситных превращений

	11.40-11.55
	Полехина Н.А.1, Литовченко И.Ю.1, Тюменцев А.Н.1, Астафурова Е.Г.1, Чернов В.М.2, Леонтьева-Смирнова М.В.2
(1ИФПМ СО РАН, Томск, 2ОАО «ВНИИНМ им. ак. А.А. Бочвара», Москва)

Влияние высокотемпературной термомеханической обработки на особенности cтруктурно-фазового состояния и механические свойства ферритно-мартенситной стали ЭК-181

	11.55-12.10
	Кошовкина В.С.1, Майер Г.Г.2, Мельников Е.В.2, Москвина В.А.1,
Астафурова Е.Г.2, Найденкин Е.В.2 (1НИ ТПУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Исследование структуры и микротвердости стали 06МБФ в различных исходных состояниях после кручения под давлением и отжигов

	12.10-12.25
	Куляшова К.С., Шаркеев Ю.П., Глушко Ю.А., Саинова А.Б.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Влияние материала подложки и режима ВЧ-магнетронного распыления на структуру и свойства покрытий на основе гидроксиапатита

	12.25-12.40
	Кретинина И.В., Киреева И.В., Чумляков Ю.И. (НИ ТГУ, Томск)

Влияние частиц γ'-фазы на функциональные и механические свойства монокристаллов ферромагнитного сплава Co49Ni21Ga30

	12.40-12.55
	Ибрагимов Е.А., Сапрыкин А.А., Бабакова Е.В. (ЮТИ НИ ТПУ, Юрга)

Влияние механоактивации порошка на свойства изделий полученных методом СЛС/П

	12.55-13.10 
	Иванов А.А., Туев В.И. (ТУСУР, Томск)

Серебросодержащая полимерная композиция, используемая в устройствах управления космическими аппаратами и полупроводниковой оптоэлектронике

	Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов и конструкций с иерархической структурой, включая сварные соединения

(Зал заседаний ИФПМ СО РАН, к. 301)

	Председатели: Поляков В.В., Тарасов С.Ю.

	09.00-09.20
	Tarasov S.Yu.1, Kalashnikova T.A.2, Kalashnikov K.N.3, Rubtsov V.E.1,

Eliseev A.A.2, Kolubaev E.A.1 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, 3НИ ТГУ, Томск)
Diffusion-controlled wear of steel friction stir welding tools used on aluminum alloys (приглашенный доклад)

	09.20-09.40
	Поляков В.В.1, Колубаев Е.А.2, Салита Д.С.1, Дмитриев А.А.1
(1АлтГУ, Барнаул, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Особенности разрушения алюминиевых сплавов со сварными соединениями (приглашенный доклад)

	09.40-09.55
	Кибиткин В.В., Солодушкин А.И., Плешанов В.С.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Исследование циклической ползучести и многоцикловой усталости сварных соедине-ний стали Ст3 методом корреляции цифровых изображений

	09.55-10.10
	Eliseev A.A., Kalashnikova T.A., Tarasov S.Yu., Rubtsov V.E., Fortuna S.V., Kolubaev E.A. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Microstructure of AA 2024T3 Fixed Joints Formed by Friction Stir Welding

	10.10-10.25
	Пантелеев И.А., Наймарк О.Б. (ИМСС УрО РАН, Пермь)

Идентификация механизмов разрушения стекловолоконных ламинатов по данным акустической эмиссии

	10.25-10.40
	Вшивков А.Н., Изюмова А.Ю., Плехов О.А. (ИМСС УрО РАН, Пермь)
Экспериментальное исследование термодинамики распространения усталостных трещин в металлах

	10.40-10.55
	Сырямкин В.И., Сунцов С.Б., Клестов С.А., Ечина Е.С. (НИ ТГУ, Томск)

Проектирование интеллектуальных цифровых рентгеновских 3D-микротомографов для диагностики материалов и элементов радиоэлектронной аппаратурой с иерархической структурой

	10.55-11.10
	Сараев Ю.Н.1, Безбородов В.П.1, Гладковский С.В.2, Голиков Н.И.3 (1ИФПМ СО РАН, Томск, 2ИМаш УрО РАН, Екатеринбург, 3ИФТПС, Якутск)
Поисковые исследования повышения эксплуатационной надежности технических систем ответственного назначения, эксплуатируемых в условиях Сибири и Крайнего Севера

	11.10-11.25 Перерыв на кофе

	11.25-11.40
	Макаров С.В., Плотников В.А., Лысиков М.В., Колубаев Е.А.
(АлтГУ, Барнаул)

Акустическая эмиссия и эффекты скачкообразной деформации в алюминиево – магниевых сплавах

	11.40-11.55
	Семухин Б.С. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Применение акустической эмиссии для анализа полос Чернова-Людерса

	11.55-12.10
	Tarasov S.Yu., Rubtsov V.Ye., Kolubaev E.A., Ivanov A.N., Fortuna S.V., Eliseev A.A., Kalashnikova T.A., Filippov A.V., Chumaevskii A.V.
(ИФПМ СО РАН, Томск)

Ultrasonic-assisted friction stir welding on 7075 aluminum alloy

	12.10-12.25
	Фортуна С.В., Тарасов С.Ю., Елисеев А.А., Иванов А.Н., Колубаев Е.А. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Структура и свойства материала неразъёмных соединений, формируемых методом сварки с перемешиванием и ультразвуковым воздействием

	12.25-12.40
	Mikhail Burkov, Lyubutin Pavel, Byakov Anton and Panin Sergey
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Development of high resolution shearography device for non-destructive testing of composite materials

	12.40-12.55
	Mironov S.Yu., Sato Y.S., Kokawa H. (Department of Materials Processing, Graduate School of Engineering, Tohoku University, Sendai)

Grain structure development during friction stir welding

	Секция 7. Иерархическая организация объектов в геодинамике

(ИФПМ СО РАН, к. 405)

	Председатели: Сибиряков Б.П., Ружич В.В.

	09.00-09.20
	Сибиряков Б.П., Копейкин А.В. (ИНГГ СО РАН, Новосибирск)
Искажения закона распределения землетрясений по энергиям вследствие разных размеров блоков геологической среды (приглашенный доклад)

	09.20-09.40
	Лавриков С.В. (ИГД СО РАН, Новосибирск)
К вопросу управления горным давлением с помощью разгрузочных трещин (приглашенный доклад)

	09.40-10.00
	Ружич В.В.1, Псахье С.Г.2, Левина Е.А.1 (1ИЗК СО РАН, Иркутск,
2ИФПМ СО РАН, Томск)
Иерархическая организация объектов сейсмогеодинамического разрушения в геологической среде (приглашенный доклад)

	10.00-10.15
	Татаурова А.А.1, Стефанов Ю.П.2, Суворов В.Д.2, Мельник Е.А.2
(1НГУ, 2ИНГГ СО РАН, Новосибирск)
Численное исследование влияние распределения прочности в области земной коры блочной структуры на напряженно-деформированное состояние

	10.15-10.30
	Стефанов Ю.П.1, Романов А.С.2, Мясников А.В.3
(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск, 3Сколтех, Сколково)
Влияние распределения давления в трещине гидроразрыва на деформацию в ее вершине

	10.30-10.45
	Еремин М.О.1, Макаров П.В.1, Перышкин А.Ю.1, Евтушенко Е.П.1,
Орлов С.А.2 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск)
Моделирование процессов накопления повреждений и многомасштабного разрушения в горном массиве с выработками при ведении горных работ

	10.45-11.00
	Григорьев А.С.1, Шилько Е.В.1, Астафуров С.В.1, Димаки А.В.1, Высоцкий Е.М.2, Псахье С.Г.1
(1ИФПМ СО РАН, Томск, 2ИГМ СО РАН, Новосибирск)
Особенности деформационного отклика границ раздела структурных блоков геосреды на динамические воздействия

	11.00-11.15
	Дучков А.А.1, Стефанов Ю.П.2, Яскевич С.В.2
(1НГУ, 2ИНГГ СО РАН, Новосибирск)
Анализ источников сейсмических волн при разных механизмах роста трещины гидроразрыва для микросейсмического мониторинга

	11.15-11.30 Перерыв на кофе

	11.30-11.50
	Чанышев А.И. (ИГД СО РАН, Новосибирск)

Первоначальная анизотропия и ее связь с блочной структурой среды (приглашенный доклад)

	11.50-12.05
	Пантелеев И.А., Мубассарова В.А., Дамаскинская Е.Е, Наймарк О.Б., Богомолов Л.М. (ИМСС УрО РАН, Пермь)
Эффект влияния слабого электрического поля на пространственно-временную динамику развития поврежденности при деформировании гранита

	12.05-12.20
	Лавриков С.В., Ревуженко А.Ф. (ИГД СО РАН, Новосибирск)
Моделирование процессов аккумулирования и высвобождения энергии в структурно-неоднородном массиве горных пород методом дискретных элементов

	12.20-12.35
	Остапчук А.А., Павлов Д.В. (ИДГ РАН, Москва)
Исследование процессов самоорганизации тонких слоев гранулированных сред при сдвиге

	12.35-12.50
	Чанышев А.И., Белоусова О.Е. (ИГД СО РАН, Новосибирск)
Об одном способе описания иерархичесикх структурных блоков массива горных пород

	24 сентября (четверг)

Вечернее заседание 

	Секция 1. Научные основы разработки материалов 
с многоуровневой иерархической структурой

(Конференц-зал ИФПМ СО РАН, к. 303)

	Председатели: Астафурова Е.Г., Соколова М.Д.

	15.00-15.20
	Астафурова Е.Г.1, Майер Г.Г.1, Мельников Е.В.1, Кошовкина В.С.2,
Москвина В.А.2 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск)
Влияние легирования водородом на механизмы деформации и деформационное упрочнение <113>-монокристаллов стали Гадфильда (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Sokolova M.D.1, Shadrinov N.V.2, Davydova M.L.2
(1ИПНГ СО РАН, 2СВФУ, Якутск)
Using atomic force microscopy methods in creating frost polimer-elastomeric composites (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Мельников Е.В.1, Астафурова Е.Г.1, Козлова Т.А.2, Винокуров В.А.1,
Майер Г.Г.1, Кошовкина В.С.2, Москвина В.А.2
(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск)
Влияние температуры прокатки на структуру и свойства аустенитной стали 01Х17Н13М3

	15.55-16.10
	Москвина В.А.1, Астафурова Е.Г.2, Майер Г.Г.2, Мельников Е.В.2,
Кошовкина В.С.1, Гальченко Н.К.1 (1НИ ТПУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Влияние кручения под давлением на структуру и микротвердость высокоазотистой аустенитной стали Х18АГ23Ф3

	16.10-16.25
	Гриняев К.В.1, Дитенберг И.А.1, Тюменцев А.Н.1, Смирнов И.В.2,
Чернов В.М.3, Потапенко М.М.3 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск,
3ОАО «ВНИИНМ» им. А.А. Бочвара, Москва)
Микроструктура и механические свойства ванадиевых сплавов после термомеханических обработок

	16.25-16.40
	Хайруллин Р.Р.1, Панин А.В.2, Козельская А.И.2, Казаченок М.С.2, Синякова Е.А.2, Почивалов Ю.И.2, Перевалова О.Б.2
(1НИ ТПУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Влияние исходной зеренной структуры технически чистого титана на эффект ультразвуковой обработки

	16.40-16.55
	Пицык В.С., Муравьев В.И. (КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре)
Влияние структуры, состава и технологии получения диффузионных соединений на их свойства на примере титановых сплавов

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Zaikina A.A., Sizova O.V., Novitskaya O.S. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Comparative analysis of the friction stir welded aluminum-magnesium alloy joint grain structure

	17.25-17.40 
	Мищук Б.Р.1, Решетняк А.А.2 (1ТГПУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Функциональные свойства АА-стекированного двуслойного графена во внешних полях и на подложке

	17.40-17.55 
	Корчуганов А.В., Крыжевич Д.С., Зольников К.П., Псахье С.Г.
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Формирование и скольжение краевых дислокаций при генерации каскадов атомных смещений в железе

	17.55-18.10
	Бащенко Л.П. (СибГИУ, Новокузнецк)
Изменение физико-механических свойств поверхностных слоев титана ВТ1-0 при комбинированной обработке

	18.10-18.25
	Акулинкин А.А., Шугуров А.Р., Панин А.В., Cheng C.H.
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Исследование трещиностойкости покрытий на основе TiAlN при термическом и механическом нагружении

	Секция 5. Тонкие пленки и многослойные покрытия
как иерархически организованные структуры
(Зал заседаний ИФПМ СО РАН, к. 301)

	Председатели: Иванов Ю.Ф., Овчинников С.В.

	15.00-15.20
	Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Тересов А.Д., Шугуров В.В.
(ИСЭ СО РАН, Томск)
Формирования многоуровневой структуры в силумине электронно-ионно-плазменными методами (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Шугуров А.Р. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Влияние кривизны границы раздела пленка/подложка на разрушение тонкопленочных структур при механическом нагружении
(приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Федорищева М.В., Калашников М.П., Нейфельд В.В., Сергеев В.П. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Фазовые превращения в многослойных покрытиях на основе Zr-Y-O

	15.55-16.10
	Криницын М.Г., Прибытков Г.А., Дураков В.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Электронно-лучевая наплавка СВС-порошков «TiC-Ti»

	16.10-16.25
	Рыбалко Е.В.1, Сергеев В.П.1, Калашников М.П.1, Христенко Ю.Ф.2,
Божко И.А.1, Воронов А.В.1 (1ИФПМ СО РАН, 2НИИПММ НИ ТГУ, Томск) Влияние толщины прозрачных покрытий на основе Al-Si-N на механические свойства поверхностного слоя стекла

	16.25-16.40
	Белоглазова П.А.1, Березнеева Е.В.1, Лидер А.М.1, Ремнёв Г.Е.1, Чернов И.П.1, Коваль Н.Н.1, Панин А.В.2 (1НИ ТПУ, 2ИФПМ СО РАН, Томск)
Свойства поверхности титана, модифицированного импульсным электронным и ионным пучками

	16.40-16.55
	Панин С.В.1, Власов И.В.1, Марущак П.О.2, Сергеев В.П.1,
Сунгатулин А.Р.1, Овечкин Б.Б.3
(1ИФПМ СО РАН, 3НИ ТПУ, Томск, 2ТНТУ им. И. Пулюя, Тернополь)
Влияние ионно-лучевой обработки Zr+ на структуру и механические свойства стали 12Х1МФ при статическом, циклическом и динамическом нагружениях

	16.55-17.10 Перерыв на кофе

	17.10-17.25
	Лязгин А.О.1, Шугуров А.Р.1, Панин А.В.1, Сергеев В.П.1, Нейфельд В.В.1, Шестериков Е.В.2 (1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск)
Повышение износостойкости гальванических покрытий Au-Ni путем ионной бомбардировки промежуточного подслоя Ni-B

	17.25-17.40 
	Божко И.А., Рыбалко Е.В., Сергеев В.П. (ИФПМ СО РАН, Томск) Исследование структурно-фазового состояния и оптических свойств покрытий Al-Si-N

	17.40-17.55 
	Жарков С.Ю., Сергеев В.П., Сунгатулин А.Р., Калашников М.П.
(ИФПМ СО РАН, Томск)
Исследование микроструктуры и триботехнических свойств нанокомпозитных магнетронных покрытий на основе системы Cu–Mo–S

	17.55-18.10
	Макрушина А.Н., Плотников В.А., Макаров С.В. (АлтГУ, Барнаул)
Столбчатая структура интерметаллида Cu6Sn5

	18.10-18.25
	Андреев А.В., Литовченко И.Ю., Коротаев А.Д., Борисов Д.П.
(НИ ТГУ, Томск)
Исследование особенностей микроструктуры, механических свойств и термической стабильности нанокомпозитных покрытий на основе аморфного углерода

	18.25-18.40
	Овчинников С.В.1, Коротаев А.Д.2, Пинжин Ю.П.2
(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТГУ, Томск)
Структура и свойства однослойных и градиентно-слоистых покрытий системы Ti-Al-Si-Cr-Mo-S-N

	18.40-18.55
	Березовская В.Р., Дитенберг И.А., Денисов К.И., Коротаев А.Д.
(НИ ТГУ, Томск)
Влияние температуры отжига на структурно-фазовое состояние и микротвердость многокомпонентных нанокомпозитных покрытий системы
Al-Cr-Si-Ti-Cu-N

	Секция 8. Материалы с иерархически организованной структурой 
в медицине и молекулярной биологии
(ИФПМ СО РАН, к. 405)

	Председатели: Чайкина М.В., Шаркеев Ю.П.

	15.00-15.20
	Saverio Fiore (IMAA, Italy)
Trace elements in clays: a medical geology perspective.
 (приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Чайкина М.В.1, Булина Н.В.1, Просанов И.Ю.1, Ищенко А.В.2
(1ИХТТ СО РАН, 2ИК СО РАН, Новосибирск)
Механохимический синтез модифицированного гидроксиапатита в качестве материала для медицинских целей (приглашенный доклад)

	15.40-16.00
	Шаркеев Ю.П., Ерошенко А.Ю., Данилов В.И. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Механическое поведение и микроструктура биоинертных сплавов на основе титана, циркония и ниобия в ультрамелкозернистом состоянии (приглашенный доклад)

	16.00-16.15
	Казанцев С.О.1, Фоменко А.Н.2, Коровин М.C.2, Глазкова Е.А.1, Ложкомоев А.С.1, Лернер М.И.1, Псахье С.Г.1
(1ИФПМ СО РАН, 2НИ ТПУ, Томск)
Изучение токсичности продуктов окисления нанопорошка алюминия по отношению к клеткам NEURO-2A и L 929

	16.15-16.30
	Антонова Л.В., Бураго А.Ю., Миронов А.В., Матвеева В.Г., Великанова Е.А., Мухамадияров Р.А., Глушкова Т.В., Барбараш О.Л.,
Барбараш Л.С. (НИИ КПССЗ, Кемерово)
Сосудистый графт малого диаметра  на основе полигидроксибутирата/валерата и поликапролактона: изучение интеграции с организмом в экспериментальном исследовании

	16.30-16.45
	Севостьянова В.В., Ходыревская Ю.И., Глушкова Т.В., Антонова Л.В., Барбараш О.Л., Барбараш Л.С. (НИИ КПССЗ, Кемерово)
Изготовление и характеристика сосудистых графтов из поликапролактона с инкорпорированным сосудистым эндотелиальным фактором роста

	16.45-17.00
	Surmenev R.A.1, Surmeneva M.A.1, Selezneva I.I.2, Tyurin A.I.3,
Mukhametkaliyev T.M.2, Epple M.4 (1НИ ТПУ, Томск, 2ИТЭБ РАН, Пущино, 3ТГУ, Тамбов, 4University of Duisburg-Essen, Essen)
Thin RF magnetron sputter deposited hydroxyapatite-based coating for permanent and biodegradable alloys

	17.00-17.15 Перерыв на кофе

	17:15-17.30
	Назаренко Н.Н., Князева А.Г. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Моделирование процесса переноса биологических жидкостей в материале с двойной пористостью

	17.30-17.45 
	Ольхов А.А., Склянчук Е.Д., Староверова О.В., Аббасов Т.А., Гурьев В.В., Акатов В.С., Фадеева И.С., Фесенко Н.И., Филатов Ю.Н., Иорданский А.Л. (РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва)
Структурообразование в волокнистых материалах на основе полигидроксибутирата для травматологии

	17.45-18.00 
	Матвеева В.Г., Антонова Л.В., Великанова Е.А., Сергеева Е.А, Кривкина Е.О, Глушкова Т.В., Кудрявцева Ю.А., Барбараш О.Л., Барбараш Л.С. (НИИ КПССЗ, Кемерово)
Влияние вида полимеров, составляющих основу матриксов, выполненных методом электроспиннинга, на жизнедеятельность эндотелиальных клеток

	18.00-18.15
	Седельникова М.Б., Комарова Е.Г., Шаркеев Ю.П., Толкачёва Т.В. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Формирование и свойства биопокрытий на основе волластонита и фосфатов кальция

	18.15-18.30
	Komarova E.G., Sharkeev Yu.P., Sedelnikova M.B., Chaikina M.V.,
Tolkacheva T.V. (ИФПМ СО РАН, Томск)

Calcium phosphate coatings based on zinc- and copper-substituted hydroxyapatite formed on titanium and niobium alloys

	18.30-18.45
	Насонова М.В., Ходыревская Ю.И., Глушкова Т.В., Шишкова Д.К., Кудрявцева Ю.А. (НИИ КПССЗ, Кемерово)
Оценка морфологии поверхности коаксильных мембран

	18.45-19.00
	Савченко Н.Л., Саблина Т.Ю., Севостьянова И.Н., Буякова С.П., Кульков С.Н. (ИФПМ СО РАН, Томск)
Износостойкость трансформационно-упрочненных керамических и металлокерамических композитов и формирующиеся структуры на поверхности трения при высокоскоростном скольжении по стали

	19.00-19.15
	Tsukanov A.A.1 and Psakhie S.G.2
(1СколТех, Сколково, 2ИФПМ СО РАН, Томск)

Influence of Layered Hydroxide Surface Structure on Interaction with Organic Polyatomic Anions: Molecular Dynamics Study


	Секция 9. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи и транспортировки нефти

(Библиотека ИФПМ СО РАН, к. 317)

	Председатели: Сваровская Л.И., Сергун В.П.

	15.00-15.20
	Сваровская Л.И., Алтунина Л.К., Ященко И.Г., Шербакова А.Г.
(ИХН СО РАН, Томск)
Иерархическая зависимость воздействия нефтезагрязнений на биологические системы северных районов Сибири
(приглашенный доклад)

	15.20-15.40
	Красноярова Н.А., Ященко И.Г., Чиркова Д.Ю. (ИХН СО РАН, Томск)
Оценка состава вязких и тяжелых нефтей российской арктики для подачи их в систему трубопроводного транспорта (приглашенный доклад)

	15.40-15.55
	Yashchenko I.G., Polishchuk Yu.M., Peremitina T.O. (ИХН СО РАН, Томск)

A Study of Relations between Physicochemical Properties of Crude Oils and Microbiological Characteristics of Reservoir Microflora

	15.55-16.10
	Алтунина Л.К., Стасьева Л.А., Козлов В.В., Кувшинов В.А.
(ИХН СО РАН, Томск)
Гелеобразующие композиции Галка®-С и Метка® для селективного ограничения водопритока и повышения нефтеотдачи пластов пермо-карбоновой залежи Усинского нефтяного месторождения

	16.10-16.25
	Литвинец И.В., Прозорова И.В., Юдина Н.В., Казанцев О.А.
(ИХН СО РАН, Томск)
Присадка комплексного действия для улучшения реологических свойств высокопарафинистых нефтяных дисперсных систем

	16.25-16.40
	Щербакова А.Г., Алтунина Л.К., Сваровская Л.И., Овсянникова В.С., Филатов Д.А., Чуйкина Д.И. (ИХН СО РАН, Томск)
Влияние физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на пластовую микрофлору и свойства добываемой нефти

	16.40-16.55
	Сергун В.П., Чешкова Т.В., Сагаченко Т.А., Мин Р.С.
(ИХН СО РАН, Томск)
Состав и структура асфальтеновых компонентов нефти месторождения Крапивинское

	16.55-17.10 Перерыв на кофе
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